Tabela 41-3: Masni pretoki snovi v zrak

Op. Podatke za vrsto parametrov in predlagane mejne vrednosti povzemamo po predlogu prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

| Snov: | Anorganske spojine klora, izrazene kot HCL, kot vsota masnih tokov
o x Masni pretoki dolo¢eni na podlagi:
~ £ 2 : : .
'§ _ a8t __ mejne vrednosti lzmerjene EEmeB! al.' predlagane mejne vrednosti
2 ,g s AT projektirane vrednosti
© . n o
g Ime odvodnika %é £ % . - , Izmerjena/ Izmerjen Predlagana Predlagani
2 Z Q& Mejna Najvecji masni oy " . T :
© o3 vrednost pretok projektirana /projektiran mejna najvecji masni
N 373 [mg/Nm?3] [g/h] vrednost masni pretok vrednost pretok
o & 9 9 [Mg/Nm?] [9/h] [mg/Nm?] [g/h]
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Z15 Cinkanje bobni 22600 30 150 0,1 1,8 30 150
Z14 Cinkanje obesala 36990 30 150 0,1 2,7 30 150
RazprSene emisije:
VSOTA masnhega pretoka:
| Snov: | krom in njegove spojine, izraZene kot Cr |
= Xx Masni pretoki doloCeni na podlagi:
~ £ 2 : : .
'§ _ &t __ mejne vrednosti lzmerjene EEmeB! al.' predlagane mejne vrednosti
54 ,g s AT projektirane vrednosti
© . [ =i
8 Ime odvodnika %é £ % : A . Izmerjena/ Izmerjen Predlagana Predlagani
2 ZETE Mejna Najvecji masni oo e : L :
© s 8 projektirana /projektiran mejna najvecji masni
c e vrednost pretok dnost bretok dnost tok
N S o [mg/Nm?3] [g/h] vrednos masni preto vrednos preto
o s [mg/Nm?] [g/h] [mg/Nm?| lg/h]
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Z15 Cinkanje bobni 22600 1 5 <01 <1,8 1 5
Z14 Cinkanje obesala 36990 1 5 <0,1 <2,7 1 5
RazprSene emisije:
VSOTA masnhega pretoka:




| Snov: | kobalt in njegove spojine, izraZene kot Co
o x Masni pretoki dolo€eni na podlagi:
X £z . dnosti al
c W & . : izmerjene vrednosti ali . .
'§ = £ - mejne vrednosti projektirane vrednosti predlagane mejne vrednosti
o ] o % oo
8 Ime odvodnika %é E % Meina Naive&ii masni Izmerjena/ Izmerjen Predlagana Predlagani
S = 5N vr dJnost I rejtok projektirana /projektiran mejna najvedji masni
N 378 [me INM?] p[ h] vrednost masni pretok vrednost pretok
o & 9 9 [mg/Nm?3] [g/h] [mg/Nm?3] [a/h]
1. 2. 3. . 5. .
Z15 Cinkanje bobni 22600 0,5 25 <0,1 <1,8 0,5 2,5
Z14 Cinkanje obeSala 36990 0,5 25 <0,1 <2,7 0,5 25
RazprSene emisije:
VSOTA masnhega pretoka:




